ITC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
- tt"'idar Tomase Bati 299, Louky, 763 02vZIin ,
ZKUSEBNI LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVI

vystavuje

ATEST
&. 472109930

na vzorek:
Trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny* —
obchodni nazev PRAMOSAT, modré barvy

zadavatele:

PRAMOS, a.s.
Brnénska 577, 691 76 Sitbofice, Ceska Republika
IC: 63479087

Vyhodnoceni stanovenych parametru:

Hodnocené technické parametry vyluhovych zkousek vyhovuii hygienickym pozadavkim danym

§ 3 odst. 2 Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sh. o hygienickych poZadavcich na
vyrobky prichéazejici do pfimého styku s vodou a na tpravu vody kladenym na vyrobky urene
k pfimému trvalému styku s pitnou vodou.

Hodnocené vzorky neovliviiuji senzorické vlastnosti pitné vody.

Viyluhova zkougka byla provedena a modifikované koncentrace (viz strany 12 a 13) byly vypocitany
pro predlozeny zastupny vzorek — trubka v barvé modre o priméru 110 mm.

Pro vyrobky o priméru mensim neZ je 110 mm, je nutné modifikovanou koncentraci prepocitat za
pouziti ptislugnych konverznich faktord.

Tento atest se vydava na zakladé dokumentt: Zkusebni protokoly akreditované laboratofe ¢. 472109930, ze
dne 9. 2. 2017, & 472107141, ze dne 24. 2. 2014 a &. 472104612, ze dne 23. 2. 2011. Dokumenty byly
vydané Institutem pro testovani a certifikaci a.s. ZIin.

Datum vystaveni:  09. 02. 2017
Platnost atestu: 28.02. 2020

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.

AN vV msor ;
\’0/\ sl 4 vedouci zkusebni laboratore
SSOvanl F*I—_’,.—"

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Afest z(stava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiagld a norem nebo
piislugnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3 Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzent shody s témito pfedpisy
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ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,studny” —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

1. vysledky prevzaty ze ZPAL ¢. 472104612 a ZPAL ¢. 472107141 —
souhrn vysledki 2011 a 2014

Vysledky hodnoceni vyluhové zkousky pfipravené dle piilohy ¢. 1
k Vyhlagce MZ &. 409/2005 Sb. — pro styk s pitnou vodou

Vysledky hodnoceni 1. vyluhu do zkuSebni vodx po 72 hodinach.

. \Iie;ilzg: S ednotha 4612;r_3:e|nl V!g::gw = Koz Nejlgtota Ko
Barva mgPt/l <5 <5 <5 - <5
Chut TFN® 1 1 1 g 1
Zakal (nefel.) ZF, <05 <0,5 <0,5 - <0,5
Pach TON ® 1 1 1 - 1
pH - 731 7,28 7,30 0,02 5,75
TOCY mg/| 0,05 0,16 0,11 0,06 0,32
CHSKy,” mg/l 0,13 0,09 0,11 0,02 0,41
Pb ug/l <05 <0,5 <0,5 2 <05
Cd pa/l <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2
Zn mg/! <0,020 < 0,020 < 0,020 - < 0,020

i?;;g: Jeulhati 714:;r-a:e1m v;;l::lz 1 Ko 1) Nejl_zsltota K 3)
TOC* ma/l <0,3 <0,3 <03 % 0,09
Zn mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05

Podminky pouziti Atestu a souvisejicl informace:
1.  Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.

2. Atest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidld a norem hebo
piisiugnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahujl daldi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
Strana 2 (celkem 17)



obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

ITG

ATEST

¢. 472109930

Vzorek:

trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny* —

Paralelni vyluhy

stledkyl hodnoceni 2. vgluhu do zkusebni vodx po 72 hodinach.

ﬂ?.'é?.?. Jednotka [T CoA | ast2nB | N7 ORI L e
Barva mgPt/| <5 <5 <5 - <5
Chut TFN ® 1 1 1 = 1
Zakal (nefel.) ZFn <0,5 <05 <05 - <05
Pach TON ® 1 1 1 F 1
pH . 7,14 7,16 7,15 0,01 5,74
TOCH el 0,04 0,07 0,06 0,02 0,41
CHSKyn” mg/l 0,09 0,09 0,09 0,01 0,38
Pb pgl/l <0,5 <05 <05 " <0,5
Cd Hg/! <0,2 <0,2 <0,2 ¢ <072
Zn mg/l < 0,020 <0,020 < 0,020 < < 0,020

31?:;:2 Jeduotia 714?1?':?["' V);I::::w-s Kol MBI | (e
TocH mg/l <0,3 <0,3 <03 - 0,10
Zn mg/| < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenemu.

2. Atest ziistavé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouzitych materiali a norem nebo

piisiudnych predpist, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
Strana 3 (celkem 17)
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ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U , studny” —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

stledk hodnoceni 3. vyluhu do zkusebni vod¥ po 72 hodinach.

\'f"e‘?.ﬁﬁi Jednatia 461:ﬁ3e|n| “::121-3 Ko AP L s X
Barva mgPt/l <5 <5 <5 - <5
Chut TEN® 1 1 1 - 1
Zakal (nefel) Pidl <0,5 <05 <0,5 - <0,5
Pach TON © 1 1 1 : 1
pH > 7,01 7,03 7,02 0,01 5,71
ToctH mg/! 0,05 0,09 0,07 0,02 0,33
CHSKyin” mg/! 0,06 0,06 0.06 0,01 0,35
Pb Mg/l < 0,5 <0,5 <0,5 - <0,5
Cd ug/! <02 <02 <0,2 i <0,2
Zn mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 ‘ < 0,020
Vinylchlorid ug/l < 0H <01 <0,1 - <01
Latka 6. 1" mg/l SIAL <1 4 = <

ﬁl‘fﬂﬁﬂi Jeduotka 714:;?;‘%'"' “;I::;’M_B Kot (DBl Ly
Toc P mg/l <03 <0,3 <03 3 0,12
Zn mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05
Latka &. 2 ® mg/l <04 <04 <04 ! <04
Latka&. 39 mg/l <1 <1 <1 5 <1
Latka &. 4 mg/l <01 <01 <01 - <01
Latkaé. 5" mgl/ <01 <0,1 <0,1 : <0,1

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1, Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Alest zustava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materialii a norem nebo
pifsiusnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpisi, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
Strana 4 (celkem 17)
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ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny” —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

namky k tabulkam:

K72 j& koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadiena jako aritmeticky primér dvojice vzorkl
paralelnich vyluhil, po odecteni slepého stanoveni v n. vyluhu (Ke;n)

vyb&rova smérodatna odchylka vyb&rového priméru (Gna/Nn; N=2)

K o je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin ve slepém stanoveni, vyjadiena jako aritmeticky
pramér dvojice vzork( paralelnich vyluhd

TOC = celkovy organicky uhlik (Total Organic Carbon)

CHSKun = chemicka spotfeba kysliku (manganistanem)

TFEN - prahové éislo chuti (treshold flavour number)

TON - prahové &islo pachu (treshold odour number)

Latka ¢. 1 =oktadecyl-[3~(3,5-di~terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat}, Ref. &. 68320, CAS ¢. 2082-79-3

‘ Latka &. 2 =1,1,1-trimethylolpropan, Ref. &. 13380, CAS &. 77-99-6

Latka &. 3 = triethylenglykol-bis[3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propanoat], Ref. & 94400,
CAS ¢&. 36443-68-2

Latka &, 4 = diisononyl-ftalat, Ref. & 75100, CAS ¢&. 68515-48-0

Latka & 5 = diisodecyl-ftalat , Ref. &. 756105, CAS &. 68515-49-1

bolem ,<" je oznagen detekéni limit metody

Podminky pouziti Atestu a souvisejicl informace:

1l
2.

3

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkoudenému.
Alest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiall a norem nebo
piisludnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisti, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pledpisy
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ATEST
€. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny” -
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

2. vysledky prevzaty ze zkuSebniho protokolu ¢. 472109930 ze dne 9. 2. 2017

Hodnoceni obsahu v¥bran¥'ch toxickx’ch grvkil ve hmoté.

Parametr Jednotka | Vysledek méreni” | Nejistota
Obsah toxickych prvki

Pb - olovo mg/kg <10 -
Cd - kadmium mg/kg <20 -
Ba - baryum mg/kg <20 -
Se - selen ma/kg <10 -
Hg - rtut’ ma/kg <20 -
Sb - antimon ma/kg <10 -
As - arsen ma/kg <10 -
Cr - chrom mg/kg <20 -
Ni - nikl ma/kg <20 =
V - vanad ma/kg <40 -
Sn-cin ma/kg <920 |
Cu - méd mg/kg <20 -
Fe - Zelezo ma/kg <40 -
Mn — mangan markg <70 -
Zn - zinek ma/kg <20 -

Poznamky k tabulce:
" symbolem ,< je oznaden detekéni limit metody

Podminky pouZiti Atestu a souvisejict informace:

1.
2,

3.

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
Afest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialtt a norem nebo
pfislusnych pfedpist, avak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na wyrobek vztahuji dalsi poZadavky ndrodnich nebo EU legislativnich predpisi, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy

Strana 6 (celkem 17)
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ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny‘ —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

V\’rsledkx hodnoceni 1. vyluhu do zkusebni vod¥ po 72 hodinach.
Méfena Paralelni vyluhy 1 Nejistota 3)
veligina | Y29M°%@ ™ g030/1-A | 9930/1-B Kz A Kot

TOoCc# mg/l < 0,20 <020 <020 L 0,14

. Vysledky hodnoceni 2. vyluhu do zku$ebni vody po 72 hodinach.
' Méfena Paralelni vyluhy Neji;s)tota

ve

Jednotka .K72;1 Y Ko:1 Y

li¢ina 9930/1-A 9930/1-B

TOC? mg/l < 0,20 <0,20 < 0,20 5 0,14

Vx’sledkx hodnoceni 3. vgluhu do zkusSebni vodx po 72 hodinach.

Méiena Paralelni vyluhy 7 | Nejistota 3)
d : :
velicina | V29O ™ g030/1. 9930/1-B K72 @ Ko
TOC mg/l < 0,20 <0,20 <020 - 0,16
Latka . 6| mgll <30 <30 < 30 - <1,0
ﬁoznémky k tabulkam:

2)

3)

4)
5)

K7z je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadiena jako aritmeticky prdmér
dvojice vzork( paralelnich vyluhd, po odeéteni slepého stanoveni v n. vyluhu (Ko.n)

rozéifena nejistota méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coZ pro normaini rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 85%

K on je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin ve slepém stanoveni, vyjadiena jako
aritmeticky pramér dvojice vzorkd paralelnich vyluht

TOC = celkovy organicky uhlik (Total Organic Carbon)

Latka &. 6 = sojovy olej, epoxidovany, Ref. & 88640, CAS &. 8013-07-8, hodnota SM sojoveho
oleje stanovena z hodnoty celkové migrace

symbolem ,<” je oznacen detekéni limit metody

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkou$enému.

Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiali a norem nebo
prislugnych pledpisd, aviak nejdéle do dala platnosti Atestu.

Pokud se na vyrobek vztahuji daldi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy

1l
2

3
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ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny® —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

Stanoveni obsahu vinxlchloridu ve hmoté.

Vysledek
méfeni "

Slougenina, CAS ¢&. Jednotka Nejistota |  Limit ?

Stanoveni zbytkového obsahu vinylchloridu ve hmoté

Vinylchlorid

3)
(CAS &. 75-01-4, PMIREF &.26050) | M99 P A g1,

Poznamky k tabulce:
Symbolem ,<* je oznagen detekéni limit metody
-2 | imitni hodnota dle Nafizeni komise (EU) 10/2011 ve znéni pozdéjich predpisi
¥ vyjadreno v mg zkousené latky/kg hmotnosti vzorku

V¥'sledk¥_ zkousek celkové mi_g_race ze 3. v¥'luhu.

_ Vysledek méfeni " & N
Simulant Jednotka Jednotlivé vysledky Promér Nejistota
Zkugebni voda 23°C mgl/l 1,1;0,9 1,0 0,3 |

Poznamky k tabulce:

" vysledek je vyjadien v mg/l
Roz&ifena nejistota méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkoudenému.
2. Atest zistava v platnosti pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouzitych materiali a norem nebo
piislusnych predpist, avéak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 8 (celkem 17)
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ATEST
€. 472109930

Vzorek:

trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

3. Vysledky vyluhové zkousky —

souhrnné vysledky stanoveni v 1. — 3. vyluhu do zkusebni vody 23°C —

souhrn visledkﬁ 2011, 2014 a 2017.

Méfena veligina Jednotka Kooy ¥ Kizle Krz:a [
vysledky pievzaty ze ZPAL &. 472104612 — souhrn vysledku 2011
Barva mgPt/l <5 <5 <5
Chut TFN ' 1 1 1
Zakal (nefel.) Zhn <0,5 <05 <05
Pach TON 1 1 1
pH - 7,30 7,15 7,02
TOC ? mg/l 0,11 0,06 0,07
CHSKn mg/l 0,11 0,09 0,06
Pb ug/l <05 <05 <05
Cd Hg/l <0,2 <0,2 <0,2
Zn mg/| < 0,020 < 0,020 < 0,020
Vinylchlorid ug/l - - <01
Latka &1 ¥ mg/| 5 - <1
vysledky pfevzaty ze ZPAL &. 472107141 — souhrn vysledki 2014
oG ? mg/l <0,3 <0,3 <0,3
Zn mg/| < 0,05 < 0,05 < 0,05
Latka &. 2 ¥ mg/l 3 - <04
Latka & 3% mg/l : g <1
Latka ¢. 4 ” mg/l - - <0,1
Latka &.5° mg/l - - <0,1
vysledky pfevzaty ze ZPAL &. 472109930 — souhrn vysledku 2017
TOC? mg/! <0,20 <0,20 < 0,20
Latka & 6 2 mg/l - - <30

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.

1
2.

3.

Atest z(stavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiald a norem nebo
piislugnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nédrodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny‘ —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

Poznamky k tabulce:
" Kyzn je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadfend jako aritmeticky pramér dvojice
vzork( paralelnich vyluht, po odeéteni slepého stanoveni v n. vyluhu (Kon), u parametru chut,
pach a pH se vysledky slepého stanoveni neodecitaji,
symbolem ,<" je oznacen detekéni limit metody
TOC = celkovy organicky uhlik (Total Organic Carbon)
CHSKwmn = chemicka spotieba kysliku (manganistanem)
4 Latka &, 1 = Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat], Ref. &. 68320,
CAS ¢. 2082-79-3
5 Latka & 2 =1,1,1-trimethylolpropan, Ref. & 13380, CAS &, 77-99-6
" Latka &. 3 = triethylenglykol-bis[3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propanoat],
Ref. 6. 94400, CAS &. 36443-68-2
) | atka &. 4 = diisononyl-ftalat, Ref. & 75100, CAS &. 68515-48-0
® Latka &. 5 = diisodecyl-ftalat , Ref. & 75105, CAS &. 68515-49-1
® Latka &. 6 = s6jovy olej, epoxidovany, Ref. ¢. 88640, CAS ¢&. 8013-07-8, hodnota SM séjového oleje
stanovena z hodnoty celkové migrace
TFN = prahové &islo chuti (treshold flavour numben)
TON = prahové &islo pachu (treshold odour number)

2)
3)

10)

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1, Atfest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému,
2. Afest zistavé v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouZitych materidli a norem nebo
pfislugnych predpisi, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji daldi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisid, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
Strana 10 (celkem 17)
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ATEST

€. 472109930

Vzorek:

trubka z nemékcéeného PVC-U ,,studny* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

Migraéni €islo
pro parametr

-

Jednotka

oétené hodnoty migraéniho €isla pro 3. vyluh. ZkusSebni voda 23°C.

M24 y 3. Vf{luh

vysledky pievzaty ze ZPAL €. 472104612 — souhrn vysledka 2011

TOC mg.dm?2.d” 0,0024
CHSKyn mg.dm™.d” 0,002
Pb ug.dm®.d™ < 0,017
Cd Hg.dm?.d’ < 0,0067
Zn mg.dm?.d” < 0,00067
Vinylchlorid ug.dm?2d” < 0,0034
Latka &. 1 mg.dm?.d” < 0,034
vysledky pfevzaty ze ZPAL ¢. 472107141 — souhrn vysledku 2014
TOC mg.dm'z.djI < 0,01
Zn mg.dm?.d” <0,0017
Latka &. 2 mg.dm?.d” <0,014
Latka &. 3 mg.dm?.d’ <0034
Latka &. 4 mg.dm?.d” <0,0034
Latka &. 5 mg.dm?.d’ <0,0034
vysledky pievzaty ze ZPAL €. 472109930 — souhrn vysledku 2017
TOC mg.dm'z.d'1 < 0,0067
Latka &. 6 mg.dm?’.d” <10

Poznamky k tabulce:
Mza4n = migraéni &islo pro migrovanou latku ve 3. vyluhu v mg migrované latky, resp. Mg migrované
latky vztazenych na decimetr étvereéni za 24 hodin, symbolem ,<” je oznaden detekéni limit metody

Podminky pouZziti Atestu a souvisejici informace:
Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSeneému.
2. Alest z(istdva v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidli a norem nebo
prislugnych predpist, avsak nejdéle do dala platnosti Atestu.
3.  Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich pfedpisi, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 11 (celkem 17)



vypocétené hodnoty modifikované koncentrace pro 3. vyluh, zkusebni voda 23°C -

ITG

ATEST

C. 472109930

Vzorek:

trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny“ —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

Vysledky vyluhové zkousky —

souhrn vysledkua 2011, 2014 a 2017

Merena | Jednotka Kiss |1 Cra 4 Limit *
vysledky pievzaty ze ZPAL €. 472104612 — souhrn vysledki 2011
Barva mgPt/| <5 il max. 20
Chut TEN 1 4 lf;m::(elg;a
Zakal (nefel.) ZF, <0,5 = max. 5
Pach TON '@ 1 LA max. 2
pH - 7,02 5 5
TocH mgll i 0,04 max. 1,0
CHSKy,,” mgll 0,04 max. 0,9
Pb ug/l B <0,3 max. 1,0
Cd Mg/l - <0,2 max. 0,5
Zn mg/l . < 0,02 max. 0,30 "
Vinylchlorid ug/l - < 0,06 max. 0,50
Latka &. 1 ® mg/l § <0,6 max. 6,0 ™
vysledky prevzaty ze ZPAL €. 472107141 — souhrn vysledki 2014
Toc* ma/l 3 <0,2 max. 1,0
Zn ma/l 1 < 0,03 max. 0,30 ¥

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.

1,
2.

3

Atest zlstava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidld a norem nebo
prisiusnych pfedpisl, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dal$f poZadavky nédrodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy

Strana 12 (celkem 17)




ITG

ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,,studny” —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

Vysledky vyluhové zkousky —
vypoétené hodnoty modifikované koncentrace pro 3. vyluh, zku$ebni voda 23°C -

souhrn visledkﬁ 2011, 2014 a 2017 - gokraéovéni
e

Jednotka K72;3 o C72| 3 2 Limit 2

Méfena
veliéina

vysledky pievzaty ze ZPAL €. 472107141 - souhrn vysledku 2014 - pokracovani

Latka &. 2 " mg/l 4 <0,3 max. 6,0 'V
Latka . 3% - mg/l S <0,6 max. 9,0 "
Latka &. 4 9 mgl! - < 0,06 max. 9,0 '
Latka &. 59 el - < 0,06 max. 9,0 '¥

vysledky prevzaty ze ZPAL ¢. 472109930 — souhrn vysledka 2017

TOC" mg/l - <0,11 max. 1,0

Latka&. 6" mg/l 5 <17 max. 60 '

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkouSenemu.
2 Atest z0stava v platnosti, pokud nedojde ke zménémn vyrobni technologie, pouZitych materidli a norem nebo
pfisiudnych pfedpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3 Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nédrodnich nebo EU legisfativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné I posouzeni shody s témito predpisy
Strana 13 (celkem 17)
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1)

2)

3)

4)
5)
6)
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8)

9)

10}
11)
12)

13)

14)

ITG

ATEST
&. 472109930

Vzorek:
trubka z nemékéeného PVC-U ,studny* —
obchodni nazev PRAMOSAT, 110x2,7, modré barvy

znamky k tabulce:

K72 je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadiena jako aritmeticky primér dvojice
vzorkll paralelnich vyluh(i, po odecteni slepého stanoveni v n. vyluhu (Kon), U parametru chut, pach a
pH se vysledky slepého stanoveni neodecitaji,

symbolem ,<" je oznacen detekéni limit metody

C723 je modifikovana koncentrace migrované latky ve 3. vyluhu v mg/l pro konverzni faktor F = 5,46;
geometricky faktor Fq = 3,64 a operacni faktor Fo = 1,5, symbolem .<" je oznacen detekeni limit
metody

10% hygienického limitu pro pitnou vodu podle Vyhlasky MZ &. 252/2004 Sb., priloha &. 1, v pfipadé
TOC se jedna o 20% hygienického limitu, v pfipadé CHSKmn se jedna o 30% hygienického limitu,
v ptipadé organoleptickych vlastnosti a vinylchloridu se jedna o hygienicky limit, limit se vztahuje ke
koncentraci sledované latky za dobu 72 hodin ve tfetim vyluhu Kr2;3 ]
Celkovy organicky uhlik (Total Organic Carbon)

CHSKwmn = chemicka spotieba kysliku (manganistanem)

Latka &. 1 = Oktadecyl-[3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat], Ref. &. 68320,

CAS ¢&. 2082-79-3

Latka &. 2 =1,1,1-trimethylolpropan, Ref. &. 13380, CAS ¢&. 77-99-6

Latka ¢. 3 = triethylenglykol-bis[3-(3-ferc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propanoat],

Ref. & 94400, CAS ¢&. 36443-68-2

Latka &. 4 = diisononyl-ftalat, Ref, & 75100, CAS ¢. 68515-48-0

Latka &. 5 = diisodecyl-ftalat , Ref. &. 75105, CAS ¢&. 68515-49-1

Latka &. 6 = sojovy olej, epoxidovany, Ref. &. 88640, CAS &. 8013-07-8, hodnota SM sojového oleje
stanovena z hodnoty celkové migrace

TFN = prahoveé &islo chuti (treshold flavour number)

TON = prahové &islo pachu (treshold odour number)

10% hygienického limitu podle Vyhlasky MZ ¢. 409/2005 Sb., § 3, odst. 6,

limit se vztahuje ke koncentraci sledované latky za dobu 72 hodin ve tfetim vyluhu K723

Specificky migraéni limit podle Vyhlasky MZ CR & 38/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich pfedpist a dle
Nafizeni komise (EU) €. 10/2011

Podminky pouZili Atestu a souvisejici informace:

1
2

3.

At

Atest zUstava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materiald a norem nebo

est se vziahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.

piisiugnych piedpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje
postupy a dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.

tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
Zkusebni laborator D2

ATEST ¢&. 472109930
Popis a identifikace vzorku:
Objednavatel predlozil k testovani vzorky — viz. tabulka |

Tabulka I: Popis a identifikace vzorku

Ev‘f'de"cm Oznaéeni vzorku zakaznikem Popis piredlozeného vzorku
¢islo ITC
trubka z nemékéeného PVC-U ,studny” UFez trubky, popis na trubce:
472109930/1 — obchodni nazev PRAMOSAT, PRAMOSAT 110x2,7 PVC-U ,STUDNY"
110x2,7, modré barvy 25.07.2016/03:18, modre barvy

Sou&asné se vzorkem dodal objednavatel nasledujici dokumenty:

- Prohlageni o shodé produktu PVC-Extolen Blau RAL 5012, Item-No 10-06904 s Nafizenim (EU) C.
10/2011, Natizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 a Evropskou Rezoluci AP
(89)1, vydané spole¢nosti GRAFE Color Batch GmbH Némecko, datované 9. 1. 2017. Soucasti
prohlageni jsou informace o pfitomnosti latek, které jsou omezeny specifickymi migracnimi limity,
v daldim textu jsou latky, jejichz specificka migrace byla ovéfena zkouskou, oznacené jako latky C.
3-86.

- Prohldgeni o shodé produktu NAFTOSAFE T RX 1520 s Nafizenim (EU) ¢. 10/2011, vydané
spole¢nosti Chemson POLYMER - ADDITIVE AG, Rakousko, datované 10. 1. 2017. Soucasti
prohlageni jsou informace o pfitomnosti latek, které jsou omezeny specifickymi migraénimi limity,
v dalim textu je latka, jejiz specificka migrace byla ovéfena zkougkou, oznaCena jako latka €. 2.

- Prohlagenl o shodé& produktu Hycirocarb® 95 T - OG s Nafizenim (EU) & 10/2011, vydané
spole¢nosti Omya SAS Francie, datované 10. 1. 2017.

- Certifikat ¢ 14 0189 T/ITC, vydany 29. 4. 2014, o hygienické nezavadnosti suspenzniho PVC
NERALIT 682, vyrobcem je Spolana, a.s. Neratovice.

- Prohlaseni spole¢nosti PRAMOS, a.s. Sitbofice, o potvrzeni receptury pro vyrobek ,trubka z
nemékdeného PVC-U studny — obchodni nazev PRAMOSAT, modré barvy, datované 19. 1. 2017.

Véechny piedlozené dokumenty jsou uloZeny v archivu ITC.

Zpusob odbéru vzork:
Vybér vzorku uréeného ke zkouskam proved! objednatel. Laboratof neruci za chyby vzniklé
nespravnym odbérem vzorku.

Zadani:

Objednatel pozadoval posouzeni vybranych hygienickych vlastnosti vzorku dle pozadavkl Vyhlasky
MZ CR &. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichézejici do pifimého styku s vodou
a na Upravu vody v souladu se Zakonem 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zZméné
nékterych souvisejicich zékonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, vramci prodlouzeni atestu ¢.
472107141, vydaného dne 24. 2. 2014 Institutem pro testovani a certifikaci a.s. Zlin.

Vzorky byly testovany v roce 2011 a 2014 dle minimalnich pozadavkd Vyhlasky MZ CR &. 409/2005
Sh. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichézejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody
pro dany material.

Na zakladé prohlaseni objednavatele (viz vyse) byly vroce 2017 pro testovani zvoleny vybrané
parametry pro ovéfeni neménnosti viastnosti vzorku v ramei prodlouZeni vy$e uvedeneho atestu —
stanoveni prvkd XRF spektrometrii, TOC, stanoveni obsahu vinylchloridu ve hmoté a stanoveni
celkové migrace ve 3. vwluhu, ostatni vysledky byly pfevzaty ze ZPAL ¢. 472107141.

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest ztistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialti a norem nebo pfisiusnych
predpist, avak nejdéle do data platnosti Afestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpistd, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
Strana 15 (celkem 17)




INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.

tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
Zkusebni laboratoi D2

ATEST €. 472109930

Odborna stanoviska a interpretace:

Hodnoceni splnéni pozadavkili dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 Sh. o
hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na tpravu vody
kladenym na vyrobky uréené k trvalému styku s pitnou vodou je nasleduijici:

e V predlozeném vzorku byl zkougen obsah toxickych prvkii metodou rentgenove fluorescencni

spektrometrie. Obsahy véech kovil se nachazely pod mezi detekce pouZité metody — viz tabulka
na str. 6 tohoto atestu.

Dle § 10 vyhlagky MZ &. 409/2005 Sb. Ize pro vyrobu plastli a vyrobkl z plastu uréenych pro styk
s vodou pouzit pouze monomery a jiné vychozi latky a aditiva uvedené v seznamu monomerd a
jinych vychozich latek Vyhlagky MZ ¢&. 38/2001 Sb., pfilohy €. 3 a Nafizeni Komise ¢. 10/2011.
Velikost migrace jednotlivych slozek z materialli a vyrobkl z plastd nesmi prekrocit specificke
migracni limity (SML) nebo jina omezeni uvedena v seznamu latek.

Objednavatel predlozil dokumentaci (viz Popis a identifikace vzorku) potvrzujici shodu vstupnich
surovin materialu vzorku s timto poZadavkem, véetné informaci o pfitomnosti latek, které jsou
omezeny specifickymi migragnimi limity (SML). V dalsim textu jsou latky, jejichz specificka
migrace byla ovéfena zkouskou, oznadené jako latky ¢. 1 - 6. Obsah téchto latek byl stanoven ve
3. wluhu — viz tabulky na str. 4, 7 a 9 tohoto atestu. Vysledné hodnoty vypoctenych
modifikovanych koncentraci stanovenych latek ve tfetim vyluhu vyhovuji poZzadovanym limitnim
hodnotam (viz tabulka na str. 12 a 13 tohoto atestu).

Predlozeny vzorek je uréen k pfimému trvalému styku s pitnou vodou. Vyrobek ureny k pfimemu
trvalému styku svodou musi dle § 3 odst. 2 vyhla8ky MZ ¢. 409/2005 Sb. spliovat limity
vluhovych zkoudek, pficemz vyluhovym testem zjistény podil na znecisténi vody nesmi
presahnout u tohoto typu vyrobkd 10% hygienického limitu sledovaného ukazatele v pitné vodé
danym Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi ¢. 2562/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist. U
parametr TOC (celkovy organicky uhlik) nesmi podil pfesahnout 20 % hygienickeho limitu, u

parametru CHSKy, nesmi podil pfesahnout 30 % hygienického limitu.

V ramci vyluhové zkousky byly z predloZenych vzorkd pfipraveny tii po sobé nasledujici 72
hodinové vyluhy do demineralizované vody za podminek uvedenych v Pfiloze €. 1 Vyhlasky MZ €.
409/2005 Sh. v roce 2011, 2014 a 2017. Vysledky zkousek vztahujici se k vyluhovym zkouskam
jsou uvedeny v tabulkach na stranach 2 — 4, 7 a 9 tohoto atestu. V tabulce na str. 12 - 13 jsou
uvedené vypodtené hodnoty modifikované koncentrace pro 3. vyluh do zkuSebni vody 23°C pro
trubku o praméru DN = 110 mm, ziskané za pouzitl konverzniho faktoru F = 5,46, geometrického
faktoru Fy = 3,64 a operac¢niho faktoru Fo =1,5 — souhrn vysledkd 2011, 2014 a 2017.

Vysledné hodnoty vypoétenych modifikovanych koncentraci sledovanych ukazatell ve tietim

vyluhu vyhovuiji pozadavkim § 3 odst. 2 vyhlasky MZ €. 409/2005 Sb. kladenym na vyrobky

ptichazejici do pfimého trvalého kontaktu s pitnou vodou.

Hodnocené vzorky neovliviiuji organoleptické viastnosti pitné vody.

Odborna stanoviska a interpretace provedli:
MUDr. Beata Frydrychova, dne 9. 2. 2017.

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:

1.

Atest se vztahuje pouze ke vzorku nadmi zikouSenému.

2. Atest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialt a norem nebo pfislusnych

predpist, av§ak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZzadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpisd, ATEST nenahrazuje postupy a

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pledpisy
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.

tiida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
Zkusebni laboratoi D2

ATEST ¢&. 472109930

Zaver:
Srovnani zjisténych hodnot vlastnosti vzorkil s limity Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005
Sh. a vyhodnoceni konformity vzorki s timto pfedpisem je uvedeno na strané 1 tohoto Atestu.

Jho

Ing. Véra Vilimkova
vedouci laboratofe analytické chemie a mikrobiologie

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest zOstavé v platnosti, pokud nedojde ke zménéam vyrobni technologie, pouZitych materidli a norem nebo prislusnych
predpist, av§ak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji daléf poZadavky néarodnich nebo EU legislalivnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy
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